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REPORTE SEMANAL INSTALACION LABORATORIO SAN FRANCISCO

DIRECCION: ARMENTA Y LOPEZ MZ35 618, DOCTOR PARDO, CENTRO U =OAXACA DE
JUAREZ, OA, OAX, C.P. 68000

En esta primera semana se inicié el desmontaje de los modulos colocados sobre la
estructura de PTR. Hasta el momento se han desmontado 49 modulos, por lo que solo
guedan pendientes 12 modulos.
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Una parte de los modulos han sido resguardados adentro de las oficinas de la planta alta,

los demas modulos no pudieron ser guardados adentro, ya que iban a obstruir demasiado
el paso hacia las oficinas.

También todos los pedazos de plastico que tenian los modulos entre el espacio de los
marcos, se ha guardado en esa oficina.
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Se quitaron todos los pedazos de estructura de aluminio de montaje de los modulos,
también se cortaron las pestaias que fijaban esta estructura ya que ha estado ocasionando
el efecto par galvanico, el cual deteriora tanto la estructura de PTR como la de aluminio.
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La estructura tiene en exceso soldadura, por lo que se ha iniciado a limar los puntos de
unién ya que se ha visto que, en estos puntos la soldadura no se adhiere de manera
adecuada a la pintura, por lo que comienza a oxidarse, es por ello que se limaran todos los
puntos para poder pintarla de manera adecuada.

| (&) 951592 818
@ Energizate @ www.energizate.com.mx 951 206 1699




(&) 951592 8181
951206 1699

(f) Energizate (%) www.energizate.com.mx




